andex

Bandas de impermeabilizacion de alto rendmien
de construccion

* sello impermeabilizante permanente y flexible

FLEXT/

to par a juntas de dilatacion y

» gran capacidad de dilatacion en funcion del espesor y del ancho de banda de

la zona de dilatacién
* mejor ensamblado por soldadura térmica

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La banda VANDEX FLEXTAPE es un elastémero term
plastico (TPE) de gran persistencia. Posee una alteesisten-
cia a la corrosién atmosférica, asi como una gran estabili-

dad quimica y de rayos ultravioletas (UV).

La unién con el soporte se realiza por medio de unadhe-

sivo.

AREAS DE APLICACION

El sistema VANDEX FLEXTAPE cubre y sella las juntds

expansion y construccién, asi como las grietas ends estruc-
turas del hormigon.

El movimiento de dilatacion maximo admisible bajo carga

permanente depende del espesor de la banda y del archo

de la zona de dilatacion sin pegar.

El sistema de banda VANDEX FLEXTAPE es resistentdaa
presion del agua en el lado activo. En el lado pasivo, esta
en combinacién con una construccidn de contrapresi@.

APLICACION

1. El soporte debe ser firme, estar limpio, libre de polvo,
aceite o grasa. Se recomienda preparar la superficie
con chorros de arena, de agua o lijado. Las imperfec-
ciones o depresiones deben nivelarse antes de efectar
el primer recubrimiento. El contenido aceptable de hu-
medad en el substrato depende del tipo de adhesivo
usado.

Aplicar el adhesivo a ambos lados de la junta o grieta,
como capa base, con una espatula o un cepillo denta
do. En caso de juntas de expansion, se debe dejar $n
adhesivo la zona de expansién con un ancho suficierte.
Apretar bien la banda VANDEX FLEXTAPE contra ehd-
hesivo antes de que endurezca. Impedir las inclusioes
de aire ejerciendo presion. En caso de grandes movi
mientos, se recomienda tender la banda en forma de
bucle.

Espatular la capa de recubrimiento. En caso de pntas
de expansion, se debera dejar libre de adhesivo la zo-
na de expansion. Si fuera necesaria alguna otra capa,
el adhesivo deberd ser espolvoreado inmediatamente
con arena de cuarzo.

La banda VANDEX FLEXTAPE debe ser protegida de|
cualquier dafio mecanico durante la fase de aplicacion.
Esto se puede llevar a cabo por medio de laminas de
metal, esteras de goma o con losas de poliestireno.La
banda VANDEX FLEXTAPE debe protegerse de lag

Capa superiodhesi

VANDEX FLEXTAPE

VANDEX FLEXTAPE — impermeabilizacion de una juntaed
dilatacion.

Zona de expansion
&—— Estructura de hormigén

EMBALAJE

Tipo de banda Espesor Ancho Largo Uso recomendadc
200/2 2 mm 200 mm 20m junta de movimiento
200/1 1 mm 200mm 20m grietas, juntaérle const
150/1 1 mm 150 mm 20 m grietas, juntaérle const

ALMACENAMIENTO

Consérvese la banda en un lugar seco. Puede almacearse
en el embalaje original no abierto ni dafiado por un tiempo
indefinido (condiciones 6ptimas de almacenamiento:20 °C
/ 50% de humedad relativa ambiente).

UNIONES DE BANDA
La soldadura térmica y el aire caliente aseguran laelastici-
dad de todas las uniones de VANDEX FLEXTAPE.
Temperaturas de soldadura:

Espesor de banda 1 mm: aprox. 270 °C

Espesor de banda 2 mm: aprox. 360 °C
La superposicion de las zonas de contacto es de 3 m,
como minimo. Tratar las zonas de contacto con papelde
lija para hacerlas asperas.
Las piezas conformadas, como las esquinas interiorg y
exteriores, deben ejecutarse segln la hoja adjunta"Union
de banda por medio de soldadura térmica".

RESISTENCIA QUIMICA

Buena resistencia a:

recubrimientos acuosos bituminosos de cimentaciénagua,
cemento, agua de cal y de mar, aguas residuales, radia-
cién ultravioleta, hidrélisis, microorganismos.

Resistencia limitada a:

alcalis concentrados / acidos, solventes organicos (hidro-
carburos, ésteres, cetonas)

cargas térmicas que excedan los 70 °C.

Nota: hormigén igual concreto



Limitaciones del pH: SEGURIDAD E HIGIENE

Se debera limitar el rango del valor pH en funcién de la Para mas informacion ver fichas técnicas de seguridd de
temperatura de los agentes a (pH =2 a 10 (< 30 °C); pH = VANDEX FLEXTAPE vy del adhesivo.

5a10(<40°C); pH =6 a8 (<60 °C).

DATOS TECNICOS
Espesor de la banda [mm] 1,0 2,0
Material TPE TPE
Superficie lisa lisa
Color [RAL] aprox. 7045 (gris claro) aprox. 7045 (gris claro)
Resistencia a la rotura [MPa] >6 >6
Alargamiento de rotura [%] >400 >400
Reaccion en temperaturas bajas hasta —30 °C sin grietas hasta —30 °C sin grietas
Movimiento de dilatacion méx. admisible
bajo carga permanente [% *] 10 20
* de la zona de dilatacion ¢
Condicidn: cobertura minima con aatiesizdléA embos |
Todos los datos expresados han sido evaluados en laoratorio y son valores promediados. En la practica, la temperatura, la humedad y la capacidad de
absorcién de los soportes pueden variar dichos valaes.
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FLEXTAPE

®
andex Union de banda por medio de soldadura térr

Junta de banda recta

Cortar la banda, superponer 3 cmy Con un espesor de banda de 1 mm, la Soldar completamente la superposicion.
redondear las esquinas. temperatura de soldadura es de aprox. 270M&yer la boquilla lentamente hacia abajo y
Tratar las zonas de contacto con papel de con un espesor de 2 mm, de aprox. 360 °Cpresionar inmediatamente con un rodillo.
lija para hacerlas asperas. Fijar por puntos y presoldar.

Esquina exterior:

Hacer un corte en el centro de la banda paf2ortar un trozo de VANDEX FLEXTAPE Fijar bien en el lugar y luego soldar la
gue se pueda doblar en la esquina, como nsupstraentario al tamafio necesario. superposicién en la esquina.
la foto. Precalentar la banda y moldear para que
encaje en la esquina a cubrir.

Soldar la superposiciones horizontales,  Esquina exterior terminada.
empezar por la esquina y trabajandolo hacia
afuera.

Esquina interior:

La banda de adapta a la esquina a prepardra saliente que se forma, se corta con Para una ejecucion estanca, es muy
La banda de 2 mm de espesor puede volvetsasiieras de modo que se produzca un importante que se realice primero la soldadura de
flexible si se precalienta. solapamiento de aprox. 3 cm. la esquina y con extremo cuidado.

La zona superpuesta se suelda desde adeBisquina interior finalizada.
hacia afuera.

Nota: hormigén igual concreto



